
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ» 
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Модуль 1. Коррозия металлов и 

сплавов. Химическая и 

электрохимическая виды 

коррозии 

7 6 4 2 6 4 2 1 - 

Тема 1.1. Введение. Термины. 

Общие положения. Химическая 

коррозия металлов и сплавов 

3,5 3 2 1 3 2 1 0,5 - 

Тема 1.2. Электрохимическая 

коррозия металлов и сплавов 
3,5 3 2 1 3 2 1 0,5 - 

Модуль 2. Коррозионностойкие 

покрытия, полученные методом 

ВЭЛН 

7 6 4 2 6 4 2 1 - 

Тема 2.1. Устройство и принцип 

работы ускорителя для 

вневакуумной электронно-

лучевой наплавки. 

Особенность пробоподготовки 

материала для коррозионных 

испытаний 

3,5 3 2 1 3 2 1 0,5 - 

Тема 2.2. Показатели коррозии и 

их расчёт 
3,5 3 2 1 3 2 1 0,5 - 

Итоговая аттестация 2 2 – – 2 – – - - 

Итого 16 14 8 4 14 8 4 2 - 

 

 


